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0.69 GPa 100kpsi

 2.2 8.8 km

 at 850 nm ≤2.4 dB/km
 at 1300 nm ≤0.7 dB/km

1380 nm - 1300 nm  ≤1.0 dB/km
OFL at 850 nm  ≥700 MHz-km
OFL at 1300 nm ≥500 MHz-km
Laser EMB at 850 nm  ≥950 MHz-km
Laser EMB at 1300 nm  ≥500 MHz-km

EMB TIA/EIA-492AAAC IEC60793-2-10 type A1a.2
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御注文方法
ご注文の際は下記の項目をご指定下さい。
型番 :　　　LaserWaveG+
数量 :　　　(km)
納期

・OFSロゴは古河電工、OFS Fitel社が提供する光ファイバ製品の統一商標です。
・LaserWaveはOFS Fitel社の商標です。
・製品の性能や仕様については予告なく変更されることがあります。




